Slagtester

Balkongfronter

Miljvanligt Slagtesterna visar

Minskat underhall att vara balkongfronter uppfyller kraven enligt klass 2, SS EN 12600.
Angivna maxmatt for cc och skarmmatt galler.

Tillverkning i Sverige



Slagtest for balkongfronter

Tester for balkongfronter enligt SS EN 12600

« Testerna utfordes genom att testskarmarna monterades i en test-
anordning dar en belastning av 50 kg slapptes pa skarmen.

- Testerna galler for vara modeller Ekerum och Borgholm med ett
max c/c av 1370 mm och langd pa skdarm max 1250 mm.

+ Skdrmarnas matt : h6jd 950 mm, langd 1250 mm

+ Infdstningar : stora popnit och rostfri skruv.
« Luft golv:50 mm. Luft 6verliggare : 100 mm.

Modell Borgholm

« Borgholm ar en gles skarm med POLYPLANK®-profil 25x100 och
distanser av aluminium. Dekorprofiler i aluminium. Genomgaende
gangstang av jarn.

« Skdarmen halls ihop med u-lister i aluminium.

» Skarmen byggs upp med 3st 25x100, en dekorprofil i aluminium, 4
st 25x100, en dekoprofil i aluminium och till sist 3 st 25x100.

Modell Ekerum

« Ekerum ar en tat skarm med POLYPLANK®-profil 37x140 (not&-
spont) som omfattas av u-list i aluminium.

« Skarmens matt, jamfor overst.
« Staende POLYPLANK®-profiler.

Modell Ekerum

- Skarmens matt, jamfor dverst.
- Liggande POLYPLANK®-profiler.




